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[bookmark: _Toc20069][bookmark: _Toc7865][bookmark: _Toc13992][bookmark: _Toc6409][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc7999][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc15707][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc2887][bookmark: _Toc24255][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc14003][bookmark: _Toc16686][bookmark: _Toc32100][bookmark: _Toc19067][bookmark: _Toc27639]1 总 则
1.0.1 为规范超高性能混凝土制品在装配式人行道铺装系统中的应用，做到技术先进、经济合理、安全使用，保证工程质量，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于广东省新建、改建、扩建的人行道工程中装配式超高性能混凝土铺装系统的设计、施工和质量验收。
1.0.3 装配式超高性能混凝土人行道铺装系统的应用除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和广东省现行有关标准的规定。
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[bookmark: _Toc31301][bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc4106][bookmark: _Toc5599][bookmark: _Toc6354][bookmark: _Toc30346][bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc21080][bookmark: _Toc19098][bookmark: _Toc15548][bookmark: _Toc17960][bookmark: _Toc23403][bookmark: _Toc22347][bookmark: _Toc22009][bookmark: _Toc20765][bookmark: _Toc11610][bookmark: _Toc13450]2 术 语
2.0.1 装配式人行道铺装系统 prefabricated sidewalk paving system
以预制块体或预制构件为铺装面层，具有一定厚度、分层结构的供行人通行的路面系统。
2.0.2 超高性能混凝土 ultra-high performance concrete（简称：UHPC）
以水泥和矿物掺合料等为胶凝材料，配合骨料、外加剂、高强度微细钢纤维和/或非金属纤维、水等原料生产，抗压强度不小于100 MPa、抗折强度不小于12MPa的纤维增韧混凝土。
2.0.3 超高性能透水混凝土 ultra-high performance pervious concrete（简称：UHPPC）
     由粗骨料及其表面均匀包裹的超高性能水泥基胶结料，相互粘结，并经水化硬化后形成的高力学性能、高透水性能，具有连续空隙结构的混凝土。
2.0.4铺装面层 paving surface layer
    位于人行道铺装系统结构最上层，采用预制块体或预制构件进行铺装的结构层。
2.0.5 铺装块体 paving block
[bookmark: OLE_LINK24]用于人行道铺装面层、铺装投影面积大于0.15 m2且小于0.5m2的预制块体。
2.0.6 铺装构件 paving component
[bookmark: OLE_LINK23]    用于人行道铺装面层、铺装投影面积不小于0.5m2的预制构件。




[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc16237][bookmark: _Toc30009][bookmark: _Toc4764][bookmark: _Toc892][bookmark: _Toc5160][bookmark: _Toc12722][bookmark: _Toc7653][bookmark: _Toc15536][bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc5889][bookmark: _Toc5194][bookmark: _Toc6377][bookmark: _Toc22542][bookmark: _Toc17127][bookmark: _Toc25825][bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc19531]3 基本规定
[bookmark: OLE_LINK10]3.0.1 装配式超高性能混凝土人行道铺装系统的设计、施工应根据当地的水文、地质、气候环境等条件，并结合雨水排放规划和雨洪利用要求，协调相关附属设施。
3.0.2 装配式超高性能混凝土人行道铺装系统的设计应遵循适用、经济、安全、环保、美观的原则，并适应城市生态发展的需求。设计应保证铺装结构的强度和稳定性，满足铺装面层平整度和抗滑性等功能要求。
3.0.3 装配式超高性能混凝土人行道铺装系统工程所用的铺装面层材料及其他结构层中原材料进场时，应提供相应的检测报告及合格证，同时组织现场抽检复验，复验结果合格后方可使用。
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[bookmark: _Toc2823][bookmark: _Toc25534][bookmark: _Toc12942][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc2738][bookmark: _Toc27204]4 装配式人行道铺装系统
[bookmark: _Toc17489][bookmark: _Toc5174][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc16142][bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc28772][bookmark: _Toc10900][bookmark: _Toc16638][bookmark: _Toc20288][bookmark: _Toc7513][bookmark: _Toc3359][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc32076][bookmark: _Toc18384][bookmark: _Toc7687][bookmark: _Toc22060][bookmark: _Toc1318]4.1 铺装系统分类与规格
4.1.1 按承重等级及车辆与行人的通行量，装配式人行道铺装系统可划分为I型、II型和III型，每种类型的适用范围划分为：
1  I型——允许轴载40 kN以下车辆通行；
2  II型——满足非机动车与行人通行；
3  III型——仅需满足行人通行且通行量较小。
4.1.2 按透水功能，装配式人行道铺装系统可划分为透水铺装系统和不透水铺装系统。
[bookmark: _Toc15114][bookmark: _Toc2530][bookmark: _Toc26846][bookmark: _Toc8651][bookmark: _Toc6767][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc30082][bookmark: _Toc16920][bookmark: _Toc18709][bookmark: _Toc26705][bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc10347][bookmark: _Toc31857][bookmark: _Toc26146][bookmark: _Toc27885][bookmark: _Toc29293][bookmark: _Toc13658][bookmark: _Toc14328]4.2 铺装面层材料物理力学性能
4.2.1 铺装面层按照材料类型可分为超高性能混凝土铺装块体、超高性能混凝土铺装构件、超高性能透水混凝土铺装块体、超高性能透水混凝土铺装构件。
4.2.2 超高性能混凝土（UHPC）铺装块体及铺装构件的物理性能应符合表4.2.2的规定。
[bookmark: OLE_LINK6]表4.2.2 UHPC铺装块体及铺装构件的物理性能
	项目
	指标要求
	检测方法

	耐磨性
	耐磨度
	≥5
	《混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）》
GB/T 16925

	抗冻性1
	外观质量
	100次冻融循环仍符合表4.3.1的要求
	[bookmark: OLE_LINK2]《混凝土路面砖性能试验方法》
GB/T 32987

	
	损失率
	50次冻融循环，质量损失率小于1%，强度损失率小于5%
	

	吸水率/%
	≤2
	

	防滑性（BPN）2
	≥60
	


注：1 对于冬暖夏热地区可不作抗冻性要求；
2 超高性能混凝土铺装块体及铺装构件顶面具有凸起纹路、凹槽饰面等，可有效增加其防滑性，可认为产品防滑性能符合要求。
4.2.3超高性能混凝土（UHPC）铺装块体应根据边长与厚度比值选择做抗压强度或抗折强度试验，其力学性能应符合表4.2.3规定。





表4.2.3 UHPC铺装块体的力学性能要求
	边长/厚度
	＜5
	边长/厚度
	≥5
	检测方法

	抗压强度
等级
	平均值（MPa）
	单块最小值（MPa）
	抗折强度
等级
	平均值
（MPa）
	单块最小值（MPa）
	

	UC100
	≥100
	≥95
	ff 12.0
	≥12.0
	≥9.6
	《混凝土路面砖性能试验方法》
GB/T 32987

	UC120
	≥120
	≥110
	ff 14.0
	≥14.0
	≥11.2
	

	UC140
	≥140
	≥130
	ff 16.0
	≥16.0
	≥12.8
	


4.2.4超高性能混凝土（UHPC）铺装构件可采用同条件养护试件进行强度检测，以28d抗压强度及抗折强度性能进行表征，应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4 UHPC铺装构件力学性能要求
	强度等级
	抗压强度（MPa）
	抗折强度（MPa）
	检测方法

	UHPC100
	≥100
	≥12
	《活性粉末混凝土》GB/T 31387

	UHPC120
	≥120
	≥14
	

	UHPC140
	≥140
	≥18
	


[bookmark: OLE_LINK9]4.2.5 超高性能透水混凝土（UHPPC）铺装块体及铺装构件的物理性能应符合表4.2.5的规定。 
表4.2.5 UHPPC铺装块体及铺装构件物理性能
	项目
	指标
	检测方法

	耐磨性
	磨坑长度（mm）
	≤35.0
	《无机地面材料耐磨性能试验方法》
GB/T 12988

	抗冻性1
	外观质量
	经25次冻融试验的外观质量仍符合标准要求
	《混凝土路面砖性能试验方法》
GB/T 32987

	
	损失率
	经过25次冻融试验的质量损失率不应大于5%，冻后顶面缺损深度≤5mm；
强度损失率不得大于20%
	《混凝土路面砖性能试验方法》
GB/T 32987

	透水系数（cm/s）
	透水等级：A级
	≥0.02
	《透水路面砖和透水路面板》
GB/T 25993

	
	透水等级：B级
	≥0.01
	

	防滑性（BPN）2
	≥60
	《混凝土路面砖性能试验方法》
GB/T 32987


注：1对于冬暖夏热地区可不作要求；
2超高性能透水混凝土铺装块体及铺装构件顶面具有凸起纹路、凹槽饰面等，可有效增加其防滑性，可认为产品防滑性能符合要求。
4.2.6 超高性能透水混凝土（UHPPC）铺装块体应根据边长与厚度比值选择做抗压强度或抗折强度试验，其力学性能应符合表4.2.6规定。
表4.2.6 UHPPC铺装块体的力学性能要求
	边长/厚度
	＜5
	边长/厚度
	≥5
	检测方法

	抗压强度
等级
	平均值（MPa）
	单块最小值
（MPa）
	抗折强度
等级
	平均值
（MPa）
	单块最小值
（MPa）
	

	Cc30
	≥30
	≥25
	ff 3.0
	≥3.0
	≥2.4
	《混凝土路面砖性能试验方法》
GB/T 32987

	Cc35
	≥35
	≥30
	ff 3.5
	≥3.5
	≥2.8
	

	Cc40
	≥40
	≥35
	ff 4.0
	≥4.0
	≥3.2
	

	Cc50
	≥50
	≥42
	ff 4.5
	≥4.5
	≥3.6
	

	Cc60
	≥60
	≥50
	ff 5.5
	≥5.5
	≥4.4
	

	—
	—
	—
	ff 6.5
	≥6.5
	≥5.2
	


[bookmark: _Toc18717][bookmark: _Toc6993][bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc708][bookmark: _Toc26663][bookmark: _Toc4839][bookmark: _Toc11234][bookmark: _Toc6762][bookmark: _Toc29356][bookmark: _Toc4739][bookmark: _Toc6889][bookmark: _Toc20365][bookmark: _Toc3573][bookmark: _Toc9924]4.2.7 超高性能透水混凝土（UHPPC）铺装构件可采用同条件养护试件进行强度检测，以28d抗压强度进行表征，应符合表4.2.7的规定。
 表4.2.7 UHPPC铺装试件28d抗压强度
	抗压强度等级
	技术指标（MPa）
	检测方法

	C30
	≥30
	《混凝土物理立项性能试验方法标准》
GB/T 50081

	C35
	≥35
	

	C40
	≥40
	

	C50
	≥50
	

	[bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc22487]C60
	≥60
	


[bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc10164]4.3 铺装面层材料外观质量及尺寸要求
[bookmark: _Toc17472]4.3.1 超高性能混凝土（UHPC）铺装块体及铺装构件外观质量应符合表4.3.1的规定。
表4.3.1 UHPC铺装块体及铺装构件外观质量
	项目
	[bookmark: OLE_LINK18]允许偏差

	平整度（mm）
	≤2

	垂直度（mm）
	≤2

	裂纹
	贯穿裂纹
	不允许

	
	非贯穿裂纹
	最大投影尺寸长度（mm）
	≤10

	缺棱掉角
	最大投影尺寸（mm）
	≤10

	正面粘皮与缺损
	最大投影尺寸（mm）
	≤5

	分层
	不允许

	色差、杂色
	不明显


4.3.2 超高性能透水混凝土（UHPPC）铺装块体及铺装构件外观质量应符合表4.3.2的规定。




表4.3.2 UHPPC铺装块体及铺装构件的外观质量
	项目
	装饰面
	其他面

	
	允许偏差

	裂纹
	贯穿裂纹
	不允许
	不允许

	
	非贯穿裂纹
	[bookmark: OLE_LINK5]最大投影尺寸长度（mm）
	≤10
	≤15

	
	
	累计长度（投影尺寸长度≤2mm不计）（条）
	≤1
	≤2

	缺棱掉角
	沿所在棱边垂直方向
	最大投影尺寸（mm）
	≤3
	≤10

	
	沿所在棱边方向
	最大投影尺寸（mm）
	≤10
	≤20

	
	累计个数（三个方向最大投影尺寸≤2mm不计）（个）
	≤1
	≤2

	粘皮与
缺损
	深度≥1mm
	最大投影尺寸（mm）
	≤8
	≤10

	
	[bookmark: OLE_LINK17]深度≥1mm，≤2.5mm
	累计个数（投影尺寸长度≤2mm不计）（个）
	≤1
	≤2

	
	深度＞2.5mm
	
	不允许
	不允许


[bookmark: _Toc3619]注：1 经两次加工和有特殊装饰要求的透水块材，不受此规定限制；
2 生产制造过程中，设计尺寸的倒棱不属于“缺棱掉角”；
3 透水块材侧面的肋，不属于“粘皮”。
4.3.3铺装块体及铺装构件的尺寸偏差要求应符合表4.3.3中的规定。
表4.3.3铺装块体及铺装构件尺寸偏差要求
	项目
	允许偏差（mm）

	外形尺寸
	长度、宽度
	±2.0

	
	厚度
	≤150 mm
	±2.0

	
	
	＞150 mm
	±3.0

	角度
	宽度范围
	≤400 mm
	≤0.4

	
	
	＞400 mm
	≤0.6

	平面度
	长度范围
	≤1000 mm
	≤2.0

	
	
	＞1000mm
	≤2.5

	对角线长度差
	±2.0


[bookmark: _Toc19110][bookmark: _Toc31227][bookmark: _Toc28103][bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc3218][bookmark: _Toc26977][bookmark: _Toc11732][bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc8781][bookmark: _Toc4821][bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc24194][bookmark: _Toc31694][bookmark: _Toc16482][bookmark: _Toc2504]





[bookmark: _Toc22466][bookmark: _Toc25296]5 设 计
[bookmark: _Toc3163][bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc15886][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc29428][bookmark: _Toc8746][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc19022][bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc23664][bookmark: _Toc2299][bookmark: _Toc16062][bookmark: _Toc23337][bookmark: _Toc36][bookmark: _Toc29157][bookmark: _Toc10315][bookmark: _Toc9763]5.1 一般规定
5.1.1 装配式超高性能混凝土人行道铺装系统的设计应根据道路性质和功能、通行能力和交通需求，结合用地条件和景观要求等，通过技术经济分析综合确定。
5.1.2 人行道通行能力、横断面、纵断面等的设计宜符合现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37的相关规定。
5.1.3人行道铺装系统无障碍通行设施的设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019等的规定。
5.1.4 人行道铺装系统的排水设计应满足现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169等的规定。
[bookmark: _Toc15591][bookmark: _Toc30415][bookmark: _Toc25282][bookmark: _Toc6470][bookmark: _Toc19300][bookmark: _Toc1664][bookmark: _Toc26836][bookmark: _Toc14380][bookmark: _Toc11100][bookmark: _Toc2430][bookmark: _Toc17761][bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc31287][bookmark: _Toc28332][bookmark: _Toc24451][bookmark: _Toc2664]5.2 铺装系统结构设计
5.2.1 装配式人行道铺装系统结构层自上而下可分为铺装面层、整平层、基层、垫层。
5.2.2 装配式人行道铺装系统常用结构组合可参考表5.2.2。
表5.2.2 装配式人行道铺装系统常用结构层组合
	铺装面层
	UHPC铺装块体
	UHPPC铺装块体
	UHPC
铺装构件
	UHPPC
铺装构件
	UHPC-UHPPC复合铺装构件

	整平层
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△
	△

	基层
	柔性基层
	△
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	—

	
	刚性基层
	水泥混凝土
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	透水混凝土
	—
	—
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—

	
	半刚性基层
	石灰粉煤灰稳定碎石
	—
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	透水性水泥稳定碎石
	—
	—
	
	—
	—
	△
	—
	—
	—

	垫层
	粒料
	—
	△
	△
	—
	△
	△
	△
	△
	△


注：1表中△代表与面层适用的组合中选用该结构层；
    2 表中—代表与面层适用的组合中不选用该结构层。
5.2.3 应根据装配式人行道的定位、铺装面层材料的性能以及施工条件等因素选择合适的人行道铺装系统结构组合。
5.2.4 有特殊功能需求时，应根据不同的荷载要求、景观要求及工程投资等因素，确定合理的结构层强度和厚度，选择合适的人行道铺装结构组合。
[bookmark: _Toc10611][bookmark: _Toc7551][bookmark: _Toc20817][bookmark: _Toc2363][bookmark: _Toc16258][bookmark: _Toc12273][bookmark: _Toc9642][bookmark: _Toc29257][bookmark: _Toc11341][bookmark: _Toc11110][bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc16581][bookmark: _Toc23025][bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc32187][bookmark: _Toc27323][bookmark: _Toc7404]5.3 铺装面层设计
5.3.1  铺装面层设计应与周边环境相协调，铺装形式应根据铺装场所及功能要求确定，铺装面层应包括铺装块体、铺装构件、填缝材料。
5.3.2  铺装块体和铺装构件的强度、最小厚度、块型及铺装形式设计宜根据铺装所用材料及工程的使用类型来确定。
5.3.3  超高性能混凝土（UHPC）铺装块体应符合下列规定：
1 强度等级应符合表5.3.3-1的规定；
表 5.3.3-1 UHPC铺装块体的强度等级
	使用类型
	铺装块体

	
	最小抗压强度等级
	最小抗折强度等级

	I 型
	UC140
	ff 16.0

	II 型
	UC120
	ff14.0

	III 型
	UC100
	ff 12.0


注：当块体的边长与厚度比小于5时应以抗压强度控制，边长与厚度比不小于5时应以抗折强度控制。
2 最小厚度宜符合表5.3.3-2的规定。
表 5.3.3-2 UHPC铺装块体的最小厚度（mm）
	使用类型
	常用尺寸

	
	400×400
300×500
	500×500
400×600
	600×600
400×800
	500×1000
600×800

	I 型
	60
	80
	100
	100

	II 型
	50
	60
	80
	80

	III 型
	40
	50
	—
	—


5.3.4 超高性能透水混凝土（UHPPC）铺装块体应符合下列规定：
1 强度等级应符合表5.3.4-1的规定；
表 5.3.4-1 UHPPC铺装块体的强度等级
	使用类型
	铺装块体

	
	最小抗压强度等级
	最小抗折强度等级

	I 型
	Cc60
	ff 6.0

	II 型
	Cc50
	ff 5.0

	III 型
	Cc30
	ff 3.0


注：当块体的边长与厚度比小于5时应以抗压强度控制，边长与厚度比不小于5时应以抗折强度控制。
2 最小厚度宜符合表5.3.4-2的规定。



[bookmark: _Hlk152765956]表5.3.4-2 UHPPC铺装块体的最小厚度(mm)
	使用类型
	常用尺寸 

	
	100×200
	150×150
	150×300
	300×300
	500×500

	I 型
	60
	—
	80
	—
	100

	II 型
	—
	50
	—
	60
	—

	III 型
	50
	—
	—
	—
	—


5.3.5 超高性能混凝土（UHPC）和超高性能透水混凝土（UHPPC）铺装构件强度等级应符合表5.3.5的规定。
表 5.3.5 UHPC铺装构件的最小抗压强度等级
	使用类型
	超高性能混凝土（UHPC）
	超高性能透水混凝土（UHPPC）

	I 型
	UHPC140
	C60

	II 型
	UHPC120
	C50

	III 型
	UHPC100
	C30


5.3.6 铺装构件沿人行道前进方向的长度应根据设计、吊装运输等条件进行确定，宜采用1.5 m ~ 2.5 m。
5.3.7 铺装构件的宽度应根据人行道的宽度进行设计，应符合下列规定：
1 宽度小于3 m时，铺装构件的宽度宜与人行道宽度一致；
2 宽度大于3 m时，铺装构件沿宽度方向可分块拼接。
5.3.8 铺装面层为超高性能混凝土铺装构件、超高性能透水混凝土铺装构件及复合铺装构件时，其厚度宜符合表5.3.8的规定。
表5.3.8 铺装构件的厚度要求
	项目
	结构层类型
	常用厚度
（mm）

	铺装面层
	UHPC铺装构件
	100~150

	
	UHPPC铺装构件
	150~250

	
	UHPC-UHPPC复合铺装构件
	120~200


5.3.9 铺装面层接缝应符合下列规定：
1 接缝的宽度不应大于5 mm，应用水泥砂浆灌实；
2 有特殊防水要求时，接缝下部2/3深度应用水泥砂浆灌实，上部1/3深度应用防水材料灌缝；
3 当接缝缝宽小于2 mm时，可不进行灌缝。
[bookmark: _Toc2378][bookmark: _Toc29825]5.4 其他结构层设计
5.4.1 路基、垫层和基层的设计应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《城镇道路路面设计规范》CJJ 169等的相关规定。
5.4.2 应结合地形自然条件、工程地质情况、路幅断面及施工条件等因素与车行道路基统一设计路基。
5.4.3 应根据路基水文状况及基层材料类型确定是否需要设置垫层，柔性基层、半刚性基层可不设垫层。
5.4.4 地下水位较高，路基处于潮湿状态路段的人行道应设置垫层，以确保铺装结构的稳定
和安全。
5.4.5 应根据路基状况、面层选材、施工条件等因素选用基层材料，基层可采用刚性、半刚性和柔性材料，宜根据铺装系统的使用类型、设计要求及地区资源差异进行选择，并应具有足够的强度、透（防）水性和水稳性。
5.4.6 基层类型的选择宜符合下列要求：
1 刚性基层适用于路基软弱、地下管线多、难以充分碾压的地段以及对铺面平整度、抗 沉陷要求较高的地段；
2 半刚性基层适用于能进行充分碾压并有足够养生时间的人行道；
3 柔性基层适用于路基状况较好，能进行充分碾压的路段或要求人行道结构透水的路段；
4 透水性水泥稳定碎石基层适用于需要保持水土涵养、生态环保要求较高的地段。
5.4.7 铺装面层与基层之间应设置整平层，应根据铺装面层材料、基层类型选择相关材料，可选用水泥砂浆、水泥净浆、砂等。














[bookmark: _Toc7849][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc13024][bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc14674][bookmark: _Toc16853][bookmark: _Toc20181][bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc18815][bookmark: _Toc28463][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc7907][bookmark: _Toc11487][bookmark: _Toc22979][bookmark: _Toc11088][bookmark: _Toc6614][bookmark: _Toc26688][bookmark: _Toc14781]6 施 工 
[bookmark: _Toc27142][bookmark: _Toc19981][bookmark: _Toc60][bookmark: _Toc6124][bookmark: _Toc28317][bookmark: _Toc2917][bookmark: _Toc6714][bookmark: _Toc10452][bookmark: _Toc32417][bookmark: _Toc26236][bookmark: _Toc15225][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc23074][bookmark: _Toc736][bookmark: _Toc30367][bookmark: _Toc19134][bookmark: _Toc22304][bookmark: _Toc25844]6.1 一般规定
6.1.1 装配式人行道铺装面层施工前应按规定对人行道其他结构层、排水系统及附属设施进行检查验收，符合要求后方可进行面层施工。
6.1.2 施工前，建筑单位应组织设计、勘测单位向监理及施工单位移交现场测量地形、高程控制桩并形成文件。施工单位应结合实际情况，制定施工测量方案，建立测量控制网、线、点。
6.1.3 施工前，应根据工程特点编制详细的施工专项方案，并应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定做准备工作。
6.1.4 施工单位应按经审查合格的设计文件施工，保证施工质量。施工单位不得擅自修改设计标准和设计文件。
6.1.5 施工地段应设置行人及车辆的通行及绕行路线的标志。
6.1.6 施工中采用的量具、器具应进行校对、标定，并应对进场原材料进行检验。
6.1.7 冬期或雨期进行施工时，应结合工程实际情况制定施工方案，经批准后实施。
[bookmark: _Toc25201][bookmark: _Toc21607][bookmark: _Toc26171][bookmark: _Toc2037][bookmark: _Toc9944][bookmark: _Toc4237][bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc3154][bookmark: _Toc31647][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc30742][bookmark: _Toc23518][bookmark: _Toc3607][bookmark: _Toc29725][bookmark: _Toc18833][bookmark: _Toc16612][bookmark: _Toc20281]6.2 铺装面层施工
6.2.1 面层铺装时，基准点和基准面应根据平面设计图、工程规模、铺装块体及铺装构件的类型、规格、块形及尺寸设置。
6.2.2 面层铺装应从基准点开始，并以基准线为基准，按设计图铺装。根据铺装块体及铺装构件的尺寸，宜每间隔5m~10m设置比例横、平行基准线。
6.2.3 铺装中，施工人员不得直接站在整平层上作业，不得在新铺装的面层上拌合砂浆或堆放材料。
6.2.4 铺装中，应随时检查牢固性与平整度，应及时进行修整，不得采用向铺装块体及铺装构件底部填塞砂浆或支垫等方法进行找平。
6.2.5 铺装块体及铺装构件间的接缝应符合设计要求。铺装至路边缘产生不大于20mm的缝隙时，可适当调整铺装块体之间的接缝宽度处理。
6.2.6铺装构件可直接铺装于路基或者垫层之上，透水性构件铺装前宜在路基（垫层）与构件间设置防水层。
6.2.7 特殊部位施工应符合下列规定：
1 路面设施周围的施工应符合下列要求：
1）检查井、污水井等周围突出部位应予清除，并用基层材料修整至基层顶面标高；
2）检查井等周围的铺装，可根据需要对铺装块体进行切割，采用细砂混凝土局部座浆方式铺装；
3）铺装块体切割时应采用专用切割机。采用最小切割块的最小宽度应≥30 mm。
2 铺装面的边缘部位应设有路缘石，若无路缘石施工，可采用现浇混凝土止挡法、块体竖砌法、预制混凝土块或条石等方式进行边界约束；
3 平面弯曲面层的施工可采用调整接缝宽度进行，其接缝宽度应符合下列要求，当不满足下列要求时，应采用切割铺装块体方式进行修正处理；
1）弯道外周铺装块体的接缝宽度不应大于6 mm；
2）弯道内周铺装块体的接缝宽度不应大于2 mm。
4 竖向弯曲路面的施工，应将路面基层及垫层采用竖向曲线过度，其接缝宽度宜为2 mm ~ 6 mm；
5 在振动较激烈部位铺装时，整平层可改用座浆方式铺装；
6 道路的人行道盲道、坡道设置与施工应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB 50763的规定，其铺装用砖应采用相应的盲道砖。
[bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc32688]6.3 其他结构层施工
6.3.1 装配式超高性能混凝土人行道铺装系统中路基、垫层、基层及整平层等结构层的施工可按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1执行。
6.3.2路基施工用地范围内，应清除地表的树根、洞穴、植被、杂物等，并应使用符合要求的路基材料分层填筑压实。
6.3.3 垫层施工前，应处理好路基病害，并完成排水设施施工。
6.3.4宜在合适的天气条件下进行基层施工；基层完工后，应及时养护，表面保持湿润。
6.3.5 整平层摊铺、整平时，抛高系数应保持一致，整平后不得踩踏和堆物，并应及时铺设面层。



[bookmark: _Toc21433][bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc11770][bookmark: _Toc27654][bookmark: _Toc10786][bookmark: _Toc8216][bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc13079][bookmark: _Toc14317][bookmark: _Toc12364][bookmark: _Toc10527][bookmark: _Toc21636][bookmark: _Toc32230][bookmark: _Toc16930][bookmark: _Toc2883][bookmark: _Toc30715][bookmark: _Toc10645]7 质 量 验 收
[bookmark: _Toc5642][bookmark: _Toc13947][bookmark: _Toc12252][bookmark: _Toc865][bookmark: _Toc22515][bookmark: _Toc2456][bookmark: _Toc25636][bookmark: _Toc355][bookmark: _Toc2926][bookmark: _Toc1879][bookmark: _Toc28682][bookmark: _Toc18308][bookmark: _Toc23946][bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc28624][bookmark: _Toc15106][bookmark: _Toc12214][bookmark: _Toc4581]7.1一般规定
7.1.1 路基、基层等工序应分部、分项工程验收，质量检验和验收标准应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。
7.1.2 装配式人行道铺装系统无障碍通行设施、排水等质量验收应符合现行相关标准的规定。
7.1.3  装配式人行道铺装系统验收时应提供下列资料：
1 设计文件上和竣工资料；
2 竣工验收报告；
3 工程采用的主要材料、半成品、成品的质量证明文件及检验报告；
4 工程施工和材料检查或材料试验记录；
5 检查记录；
6 工程重大问题处理文件；
7 其他资料。
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7.2.1 超高性能混凝土和超高性能透水混凝土铺装面层材料质量验收应符合本标准第四章中的相关规定，检验规则应符合附录A中表A的规定。
7.2.2 超高性能混凝土和超高性能透水混凝土铺装面层质量验收应符合表7.2.2的规定。
表 7.2.2 超高性能混凝土铺装面层质量验收要求
	项次
	项目
	规定值
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	平整度（mm）
	≤5
	－
	20m
	1
	用3m直尺、塞尺连续量2次，取较大值

	2
	横坡（%）
	设计值
	±0.3且不反坡
	20m
	1
	用水准仪测量

	3
	井框与面层高差（mm）
	—
	≤4
	每座
	1
	十字法，用直尺、塞尺量，取最大值

	4
	相邻块高差（mm）
	—
	≤3
	20m
	1
	用钢尺量

	5
	与侧石顶面高差（mm）
	5
	±2
	20
	1
	用钢尺量

	6
	纵缝直顺（mm）
	—
	≤10
	40m
	1
	用20m线和钢尺量

	7
	横缝直顺（mm）
	—
	≤10
	20m
	1
	沿路宽用线和钢尺量

	8
	缝宽（mm）
	设计值
	±3
	20m
	1
	用钢尺量


续表 7.2.2
	项次
	项目
	规定值
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	
	范围
	点数
	

	9
	宽度（mm）
	设计值
	≥0
	40m
	1
	用钢尺量

	10
	高程（mm）
	设计值
	±10
	20m
	1
	用水准仪测量

	11
	透水系数（cm/s）
	设计值
	不小于设计值
	100m
	1
	《透水路面砖好透水路面板》GB/T 25993


注：超高性能混凝土铺装面层验收项目1~10，超高性能透水混凝土铺装面层验收项目1~11。
7.2.3 超高性能混凝土铺装面层外观质量要求应符合下列规定：
1 面层平整，无空鼓、翘动、断裂等缺陷；
2 拼缝顺直，缝宽均匀，灌缝饱满；
3 横坡平顺，无积水、反坡等缺陷；
4 预制板与盲道及构筑物衔接和顺；
5 补缺部分现浇混凝土的分格清晰，边角整齐。
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[bookmark: _Toc31868][bookmark: _Toc23279]附录 A 装配式人行道铺装面层材料检验规则
表 A 装配式人行道铺装面层材料检验规则
	
	铺装块体
	铺装构件

	检验频率
	外观质量、
尺寸偏差
	每500m2或2000块为一个批次，不足500m2或2000块当作1个批次，每个批次检验一次
	每500m2或100件为一个批次，不足500m2或100件当作1个批次，每个批次检验一次。

	
	物理、力学性能
	
	每生产100m3超高性能混凝土或500 m3超高性能透水混凝土为一个批次，不足100m2或500 m3当作1个批次，每个批次检验一次。

	检验方法
	外观质量、
尺寸偏差
	[bookmark: OLE_LINK3]《混凝土路面砖性能试验方法》GB/T 32987

	
	物理、力学性能
	按本标准第4章执行

	抽样规则
	外观质量
	按随机抽样法从每批产品中抽取 50 块，使所抽取的试件具有代表性
	按随机抽样法从每批产品中抽取 5 块，使所抽取的试件具有代表性

	
	尺寸偏差
	从外观质量检验合格的试件中按随机抽样法抽取10块
	按随机抽样法从每批产品中抽取 5 块，使所抽取的试件具有代表性

	
	物理、力学性能
	按随机抽样法从外观质量及尺寸检验合格的试件中抽取30 块(其中5块备用)。
物理、力学性能试验试件的龄期为不少于28d。
	按检验方法成型同条件力学性能检测试件5块

	判定规则
	外观质量
	每次随机抽样50块进行检测，当不合格块数≥7，则该批产品不合格
	每次随机抽样5件进行检测，当不合格块数≥3，则该批产品不合格；

	
	尺寸偏差
	每次随机抽样10块进行检测，当不合格块数≥2，则该批产品不合格
	每次随机抽样5件进行检测，当不合格块数≥2，则该批产品不合格。

	
	物理、力学性能
	第一次现场抽检不合格的，双倍取样复检，仍有一组不合格的，则该批产品不合格
	同条件试件强度不合格的，则对该批构件抽样进行进行抽芯检测，检测强度不合格，则该批产品不合格






[bookmark: _Toc27746][bookmark: _Toc19522]本标准用词说明
[bookmark: _Toc388516596] 1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
  1）表示很严格，非这样做不可的：
     正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
[bookmark: OLE_LINK25]  2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
     正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
  3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
     正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
  4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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引用标准名录
1《通用硅酸盐水泥》GB 175
2《混凝土外加剂》GB 8076
3《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019
4《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T 12988
5《建筑用砂》GB/T 14684
[bookmark: OLE_LINK20]6《混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）》GB/T 16925
7《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993
8《活性粉末混凝土》GB/T 31387
[bookmark: OLE_LINK21]9《混凝土路面砖性能试验方法》GB/T 32987
10《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081
11《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50
12《混凝土用水标准》JGJ 63
13《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1
14《城市道路工程设计规范》CJJ 37
15《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

















广东省标准

装配式人行道铺装系统技术标准
Technical Standard for Prefabricated Pavement Paving System


DBJ/T****

[bookmark: _Toc16914][bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc28558][bookmark: _Toc4722][bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc4252][bookmark: _Toc422781500][bookmark: _Toc12818][bookmark: _Toc23606][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc457466933][bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc422782546][bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc20475][bookmark: _Toc422782478][bookmark: _Toc457466661][bookmark: _Toc2771][bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc25801][bookmark: _Toc25996][bookmark: _Toc12653][bookmark: _Toc421810839][bookmark: _Toc7741][bookmark: _Toc2261][bookmark: _Toc532501874]条 文 说 明










制 定 说 明
《装配式人行道铺装系统技术标准》DBJ/T **-***-****经广东省住房和城乡建设厅20**年*月**日以**号公告批准、发布。
本标准在编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，认真总结了广东省装配式超高性能混凝土人行道生产、设计、施工、验收的实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对主要问题进行了反复讨论、协调，最终确定各项技术要求。
为便于广大装配式超高性能混凝土人行道生产厂家、设计单位、施工单位、检测机构等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《装配式人行道铺装系统技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解把握规程规定的参考。
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[bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc9849][bookmark: _Toc22705]1 总 则
1.0.1 装配式超高性能混凝土人行道铺装技术，一方面，采用超高性能混凝土（UHPC）材料制作用于人行道铺装制品的制作，替代普通混凝土制品或石材制品，利用UHPC材料高强及高耐久特性，提升铺装制品的性能，既可以减少铺装制品的厚度尺寸，也可以降低人行道铺装对路基、基层等下部结构层的要求，甚至减少部位结构层，从而降低人行道铺装的施工成本；另一方面，装配式铺装技术，实现了人行道施工与装配式建筑技术的有机结合，改变了传统的路面施工方式，加快了道路建设的效率，减少施工过程对周围环境的影响，也减少因道路拆除而产生的建筑垃圾；最后，装配式路面铺装技术可以起到鼓励环保创新和示范作用，使我省装配式人行道铺装技术得到发展，带动和促进我省高性能混凝土和透水混凝土的产业化发展，为我省培育新的经济增长点，将带来良好的经济效益和社会效益。为促进超高性能混凝土在装配式人行道铺装系统中的应用，做到技术先进，经济合理，安全使用，确保工程质量，制定本规程。
[bookmark: OLE_LINK12]1.0.2 规定了本标准适用范围。本标准适用于广东省道路工程中采用超高性能混凝土、超高性能透水混凝土及其制品进行装配式超高性能混凝土人行道铺装系统的设计、施工和质量验收。
1.0.3 装配式超高性能人行道铺装系统的设计、施工及验收还应符合国家现行有关标准的规定。
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[bookmark: _Toc16702][bookmark: _Toc5877][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc6442][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc13815]2 术 语
2.0.3 本条规定了超高性能透水混凝土的定义。本规程中超高性能透水混凝土中的水泥基胶结料具有超高力学性能等特性，通过胶结粗骨料形成的超高性能透水混凝土具有高力学性能、高透水性能。
2.0.5~2.0.6 根据铺装投影面积大小分别对铺装块体和铺装构件进行了规定。



[bookmark: _Toc26037][bookmark: _Toc4790][bookmark: _Toc30300][bookmark: _Toc3149][bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc27372]3 基本规定
3.0.1 装配式人行道铺装系统的设计与其他相关的道路设计、给排水设计、管线设计等专业密切配合、相互协调，由于降水在透水性路面的结构层及土基中渗透或储存，对原本铺装系统设计的管线及附属设施会造成一定影响，因此，铺装系统下应尽量减少埋设各路管线，以保证土基压实均匀，不致形成薄弱点，造成路基水损；同时又由于路基的不均匀沉降而给埋设的各种管道造成威胁。同时，雨水利用系统不应对土壤环境、植物生长、地下含水层水质等造成危害。
3.0.3 本条规定装配式人行道铺装系统所用的材料及超高性能混凝土制品经检验后符合标准的技术要求，合格的产品可确保工程质量。























[bookmark: _Toc23772][bookmark: _Toc14372][bookmark: _Toc12554][bookmark: _Toc19938][bookmark: _Toc18231][bookmark: _Toc32068]4 装配式人行道铺装系统
[bookmark: _Toc13557][bookmark: _Toc21065][bookmark: _Toc26762][bookmark: _Toc4661][bookmark: _Toc22340][bookmark: _Toc12477]4.1 铺装系统分类与规格
4.1.1 本条按行人与行车需要对人行道铺装系统进行划分，并规定了各种类型的要求。 I型用于小区道路、小型停车场、市政道路人行道（有停车需求）等； II型用于市政路人行道（无停车）、休闲广场、步行街（无公交通行）、景观广场等； III型用于小区步行道、公园休闲道、宅间小路等。
[bookmark: _Toc7092][bookmark: _Toc29153][bookmark: _Toc7353][bookmark: _Toc4247][bookmark: _Toc6162][bookmark: _Toc4484]4.2 铺装面层材料物理力学性能
4.2.1 本条根据材料类型包括超高性能混凝土、超高性能透水混凝土，分别对铺装面层进行了分类。
4.2.2 本条规定了超高性能混凝土铺装块体、铺装构件的耐磨性、抗冻性、吸水性、防滑性等物理性能要求以及对应的检测方法。对于冬暖夏热地区可不作抗冻性要求。 
4.2.3 本条规定了超高性能混凝土铺装块体力学性能要求及检测方法。超高性能混凝土铺装块体按照检测方法测试其强度，并根据超高性能混凝土（UHPC）铺装块体应根据边长与厚度比值选择做抗压强度或抗折强度试验。
4.2.4 本条规定了超高性能混凝土铺装构件力学性能要求及检测方法。超高性能混凝土（UHPC）铺装构件尺寸大，无法直接测试其强度，建议采用同条件养护试件进行强度检测，以28d抗压强度及抗折强度性能进行表征。
4.2.5 本条规定了超高性能透水混凝土铺装块体、铺装构件的耐磨性、抗冻性、透水系数、防滑性等物理性能要求以及对应的检测方法。对于冬暖夏热地区可不作抗冻性要求。
4.2.6 本条规定了超高性能透水混凝土铺装块体力学性能要求及检测方法。超高性能混凝土铺装块体按照检测方法测试其强度，并根据超高性能混凝土（UHPC）铺装块体应根据边长与厚度比值选择做抗压强度或抗折强度试验。
4.2.7 本条规定了超高性能混凝土铺装构件力学性能要求及检测方法。超高性能混凝土（UHPC）铺装构件尺寸大，无法直接测试其强度，建议采用同条件养护试件进行强度检测，以28d抗压强度及抗折强度性能进行表征。
[bookmark: _Toc28480][bookmark: _Toc18133][bookmark: _Toc5820][bookmark: _Toc2620][bookmark: _Toc2696][bookmark: _Toc6988]4.3 铺装面层材料外观质量及尺寸要求
4.3.1、4.3.2 本条规定了超高性能混凝土、超高性能透水混凝土铺装块体及铺装构件外观质量要求。超高性能透水混凝土铺装块体及铺装构件分别对其装饰面和其他面的外观质量进行了规定。

[bookmark: _Toc27057][bookmark: _Toc19676][bookmark: _Toc3623][bookmark: _Toc8198]

[bookmark: _Toc31251][bookmark: _Toc23475]5 设 计
[bookmark: _Toc29753][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc2612][bookmark: _Toc23955][bookmark: _Toc32541][bookmark: _Toc24011]5.1 一般规定
5.1.1本条规定了装配式超高性能混凝土人行道铺装系统的设计原则，包括道路性质和功能、通行能力和交通需求，结合用地条件和景观要求等。
5.1.2 本条规定了装配式人行道铺装系统设计中人行道通行能力、横断面、纵断面等的设计按照相关标准执行。
5.1.3  本条规定了装配式人行道铺装系统设计无障碍设施应引起设计人员高度重视，应严格按照相关标准执行。
5.1.4 装配式人行道铺装系统的排水设计的主要目的是确保人行道在各种天气条件下都能保持良好的使用性能，防止积水、减少侵蚀和损坏、保持干燥更有利于行人行走等，因此排水按照相关标准设计，合理布局、选择合适的排水设施的材料，确保长期稳定运行。
[bookmark: _Toc26439][bookmark: _Toc31277][bookmark: _Toc27756][bookmark: _Toc12787][bookmark: _Toc14773][bookmark: _Toc10171]5.2 铺装系统结构设计
5.2.1  规定了装配式人行道铺装结构层的组成。通常，装配式人行道铺装结构为不透水铺装结构，由面层、整平层、基层、垫层等组成。装配式人行道透水铺装结构由透水铺装面层、透水整平层、透水基层、反滤垫层组成。
5.2.2  规定了装配式人行道铺装结构常用结构组合，给设计提供参考。对于超高性能混凝土和超高性能透水混凝土铺装块体，其他结构层根据工程需要选择各种基层和垫层。超高性能混凝土和超高性能透水混凝土铺装构件可不设置基层。
[bookmark: _Toc29201][bookmark: _Toc25202][bookmark: _Toc27362][bookmark: _Toc28989][bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc28894]5.3 铺装面层设计
5.3.3 本条给出了不同使用类型下，超高性能混凝土铺装块体强度等级及常用尺寸铺装块体的最小厚度的要求。实际中，建议结合工程使用的铺装块体长宽尺寸进行荷载验算，确定其最小厚度。
5.3.4  本条规定了不同使用类型下，超高性能透水混凝土铺装块体强度等级及常用尺寸铺装块体最小厚度的要求。实际中，建议结合工程使用的铺装块体长宽尺寸进行荷载验算，确定其最小厚度。
5.3.5 本条规定了不同使用类型下，超高性能混凝土和超高性能透水混凝土铺装构件强度等级要求，可根据工程实际情况选用。
5.3.6~5.3.8 分别对超高性能混凝土和超高性能透水混凝土铺装构件的长度、宽度和厚度进行相关规定。
[bookmark: _Toc11679][bookmark: _Toc27975][bookmark: _Toc23711][bookmark: _Toc5445][bookmark: _Toc1557][bookmark: _Toc17763]6 施 工 
[bookmark: _Toc20911][bookmark: _Toc21818][bookmark: _Toc1017][bookmark: _Toc8922][bookmark: _Toc17739][bookmark: _Toc15693]6.1 一般规定
6.1.1 为了防止在面层施工完毕后才发现路面不透水或造成其他的不必要的返工浪费，本条规定了在面层施工前，面层以下的部位要按照相关规范对主控项目和一般项目进行验收，合格后方可进行下道工序施工。
6.1.2 施工前应由建设单位组织设计单位会同勘察、测量单位向监理及施工单位向监理及施工单位交桩，办理交接桩手续，并由监理工程师验桩。根据设计图纸的要求，复测各主要控制点，包括临时水准点、侧石的顶高、转弯半径、平面位置等。根据设计标高和设计宽度精确地放出样桩，用模线放出边线。样桩间距不宜过密，以5m~10m一根为宜。
6.1.4 工程开工前，施工单位应根据合同文件、相关单位提供的施工界域内地下管线等建（构）筑物资料，工程水文地质资料等踏勘施工现场，依据工程特点编制专项施工方案，并按期管理程序进行审批。
6.1.5 施工前应与交通管理部门确定行人及车辆的运行与绕行路线。应制定必要的安全措施如禁止车辆通行的标志，行人通道、防护栏等，这主要有两方面原因，一方面是防止行人和车辆误入施工区造成危险；另一方面是避免对已完工程造成损坏。
6.1.6 施工中应按合同文件规定的施工技术标准与质量标准的要求，依照国家现行有关规范的规定，进行施工过程与成品质量控制。其中，量具、器具的检测工作与有关原材料的检验是质量控制的重要工作。
[bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc18406][bookmark: _Toc15232][bookmark: _Toc16952][bookmark: _Toc20001][bookmark: _Toc12467]6.2 铺装面层施工
6.2.1~6.2.2 面层铺装应根据平面设计图、工程规模、铺装块体及铺装构件的类型、规格、块形及尺寸设置基准点和基准面。应从基准点开始，并以基准线为基准，按设计图铺装。
6.2.3 本条对铺装过程中施工人员的作业规范性进行了规定，直接站在整平层上作业会影响铺装平整度，新铺装的面层上拌合砂浆或堆放材料也会影响铺装质量。
6.2.4 铺装面层牢固性与平整度影响铺装质量，应及时检查及时进行修整，不得采用向铺装块体及铺装构件底部填塞砂浆或支垫等方法进行找平。
6.2.7 本条路面设施检查井、污水井等，路缘石、盲道、坡道等施工进行了相关规定。
[bookmark: _Toc3918][bookmark: _Toc6417][bookmark: _Toc31125][bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc20374][bookmark: _Toc29457]6.3 其他结构层施工
6.3.1~6.3.5  对装配式超高性能混凝土人行道铺装系统中路基、垫层、基层及整平层等结构层的施工进行了规定。
[bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc14019][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc12980][bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc1758]7 质 量 验 收
[bookmark: _Toc14941][bookmark: _Toc4142][bookmark: _Toc9663][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc23394]7.1一般规定
7.1.1 装配式人行道铺装系统验收应按照施工工序进行分项、分部验收。路基、基层在施工方法、施工工艺等通常有可参照已发布的验收标准执行。
7.1.2 装配式人行道铺装系统无障碍设施质量验收按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50624等标准执行，排水设施等质量验收按照《城镇道路路面设计规范》CJJ 169等标准执行。
[bookmark: _Toc31310][bookmark: _Toc14493][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc22745][bookmark: _Toc11099][bookmark: _Toc20016]7.2铺装面层质量验收要求
7.2.1~7.2.2 规定了铺装面层材料、铺装面层的质量验收要求。铺装面层材料的检验规则可根据附录A中检验频率、检验方法、抽样规则、判断规则来执行。铺装面层材料、铺装面层符合要求后可通过质量验收。
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